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A partner

akit keresett!

POLAR HOSZIGETELG PANELEK - nagy

Tapasztalattal rendelkez6 vallalat ipari és lakossagi épitkezési projektek és
épitdanyagok professziondlis megoldasai terén, amelynek tevékenységi
terllete a tet6 és fali hdszigeteld panelek illetve a hozzajuk szikséges kie-
gésziték, tetdablakok, szekciondlt vagy tizallo fémajtok gyartasa.
Kényelmi és mindségbeli igényeik kielégitése érdekében hészigeteld fal és
a tetOpanelrendszereket ajanlunk sokféle tipusban és méretben, kereske-
delmi, lakossagi, ipari és agro-zootechnikai célokra.

A poliuretdn panelek kivételes mindsége €és a teljes termékpa\etta mellett
a muszaki csapatunk professzionalis megoldasokat kindl Onnek az aldbbi

SZOLGALTATASOK révén:

> specidlis mUszaki tandcsadas az épitkezés helyszinén, a peneleket 0sz-
szeszereld csapatok képzése érdekében;

> technikai tdmogatds a panelek teherbirdsanak kiszamitdsaban és az
optimalis aldtdmasztasi megoldas megvalasztasaban;

> aszikséges panelek eldkészitése — veszteséghatékony burkolas;

> szemeélyre szabott mUszaki megolddsok a panelek beépitésére a struk-
turdlis rendszerekbe, a kliens igényeihez igazitva;

> a panelek kozvetlen gyarilag torténd kivagasanak (elévagasanak) lehe-
tésége, hogy atfedéses maodszerrel szerelhetbek legyenek (az alsé lap és
ahabmag levagasa és szalag felhelyezése a poliuretan habmag egysze-
rii eltavolitasa érdekében).

ERTEKEINK SZAMOKBAN ES M{SZAKI ADATOKBAN:

> Felsd daruval rendelkez6 gyartdcsarnok Buzau megyében, kb. 25.000 m2;
> Teljes terllet 120.000 m2,

> Tanusitvanyok: ISO 9001: 2008, SR EN 1090 - 2 EX C3, IS0 3834 - 2. rész

> Teljesen automatizalt gyartosor, amelyet 2015 végén helyeztek (zembe
és amely innovativ technoldgiat alkalmaz, 6sszhangban a terilet leg-
Ujabb fejlesztéseivel;

> Termelési kapacitas kb. 2 500 000 m2 panel / év;
> 165 alkalmazott.

ALAPELVEK ES ERGSSEGEK:

> Kivalo mindségl, tartds miszaki megoldasokat kindlunk;

> Gyorsasdg és szakmai felkésziltség;

> Rovid szallitasi hataridok;

> Sajat tervezési, statikai szamitasi és 3D-részletezési irodank a legmo-
dernebb szoftveres megolddsokat hasznalja a terlleten, mint példaul:

Robot Structural Analysis Professional, ETABS 2013, Arhicad, Tekla Struc-
tures 181

A CEG KiLDETESE:

> Megérteni az Ugyfeél igényeit annak érdekében, hogy professziondlis és
szemelyre szabott technikai szigetelési megoldasokat kindlhassunk sza-
mara, és az Ugyfél rendelkezésére bocsatani szaktudasunkat;

> Fejlddéskozpontusag az Gsszeszerelési folyamat egyszerdsitése irdnydban;

> APOLAR PANEL hészigetel panelrendszereket a mindség jelképéve val-
toztatni;

> Kiemelkedni a romdniai épitéanyag-gyarték piacan legversenyképe-
sebb arainkkal, megvalodsitva azt az elképzelést, hogy: "Aroman termék a
mindség szimboluma, elényds drakon”.



TERMEKGARANCIA ES CE-JELOLES
A POLAR HOSZIGETE-

iy @ L0 PANELEK termé-

keinek  garancidjat

CERTIFICAT az SR EN 14509: 2013

el ORI harmonizalt eurdpai
. scmni;r:;ail;I;TmSRL normanak megfele-

I6 gyartas biztositja,
az 1SO 9001 "Ontartd

i szendvicspanelek
et el gyartdsa'  érvényes
tanusitvanynak meg-

I feleléen és nem
utolsé  sorban, a

- CE-jeldléses, panelek
értekesitési  joganak
megszerzése, amely
szimbdlum  igazol-
ja, hogy a termékek
megfelelnek az épitési anyagok biztonsagara vonatkozo
jogszabalyi kovetelményeknek.

A kivalo mindségul fémlemezek, valamint a fémfelllet ma-
gas osztalyu festékrendszerekkel torténd bevonasa a hoszi-
geteld panelek szamara magas foku védelmet nyujt a kor-
rozidval szemben.
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25 pm poliesther festék

Primer - habalapi basis

Passziv cink réteg

$2206D, $2506D, $280G6, $320DG acél lemez
Passziv alapozo réteg

Primer - habalapu basis

FENNTARTHATOSAG - TARTOSSAG

Afenntarthatosag ma ay elkdvetkezd generaciok jovéjét je-
lenti. H6szigetel6 panel megoldasainkkal akdar 40 szdzalék-
kal is csokkenthetdk az energiakoltségek a hagyomanyos
megoldadsokhoz képest.

VALTOZATOS DESIGN

A fém felUletprofilok széles valasztékaval és a kilonbozo
kombindciok készitésének lehetdségével kindljuk projekt-
jének a lehetd legjobb terveket, és otletei valora valnak.

A BESZERELES EGYSZER(SEGE

A panelek kozdtti mechanikai rogzitésre innovativ megol-
dast kindlunk, amely az 6sszeszerelési folyamatban nagyfo-
ki pontossagot és kuldnleges épitészeti kialakitast is ered-
ményez. A magas foku iparositas (el6gyartds) biztositja az
0sszeszerelés pontossagat, egyszerldséget és gyorsasagat.

TiizVEDELEM

A PIR poliizocianurat panelek EI5 és EI30 szintl tlzallosa-
got biztositanak a fali panelek, illetve REI5 és REI30 a te-
tépanelek esetében, a tlzzel szembeni reakcid osztdlya is
B-s2, d0.

Az dsvanygyapot panelek EI60, EI120 és EI180 tlzalldsagot
biztositanak a fali panelek, valamint REI30 és REI60 a tetd
panelek esetében is, a tlzzel szembeni reakcid osztaly A2-
s7,d0.

Beton

A poliuretan hovezeto
képessége mas anyagokkal
dsszahasonlitva

Tégla

Fa

PFL

Parafa
Asvanygyapot
Polisztirén
Poliuretan
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A gyartasi folyamat
es fvelhasznél

A gyartosort a szakterllet legUjabb technoldgiai fejlesztéseinek
megfelelden tervezték és gyartottdk, amelyeket nagy termelési
kapacitas és teljesen automatizalt, allandd gyartasi folyamat ha-
taroz meg.

A gyartas sordn felhaszanalt anyagok magas mindsége és a mo-

dern gyartasi technoldgia egylttesen biztositjdk a hészigeteld

panelek szdmara a magas foku fizikai és mechanikai tulajdonsa-

gokat, amelyeknek koszonhetden paneljeink széles koru felheszna-

1asa valik lehetdve.

Ahdszigeteld panelek hasznalatanak fo elényei:

> A panelek kdzotti mechanikus régzité rendszer innovativ kiala-
kitasa;

> Alkalmazhatosag barmilyen tipusu szerkezeti rendszerre;

> Ujrafelhaszndlds és Ujrabeosztas lehetdsége;

> Nagyobb hasznos épitési terllet a tobbi h6zaro rendszerhez képest;

> H6-6és hangszigetelés, tlzvédelem:

> Magas foku iparositas — épdletelemek el6gyartdsa.

A hoszigeteld panelek f6 alkotd eleme a poliuretan, egy me-

rev, szigeteld hab, amely a poliol és izocianat, valamint kilonféle

adalékanyagok és katalizatorok keverésének kémiai reakcidjanak

eredménye. Reakcioid6tdl fliggéen az anyag perceken belil fel-

hasznaldsra kész.

anyagok

Az anyag f6 jellemzoi:
> Kivalo hoszigetelés;

> J6 nyomoszilardsag és méretstabilitas alacsony vagy magas ho-
mérsekletld kornyezetben torténd alkalmazas esetén;

> Magas nedvesség szigeetld kepességl anyag;

> Kénnyl anyag;

> Nagy szerkezeti szilardsdg és belsd tapadas a fémekhez; A PO-
LIIZOCIANURAT a poliuretan mar ismert elonyeivel jar - kdnnyl
anyag, rendkivil kis sulyd, nagy szerkezeti szilardsagu, jo tapadas
a kilonféle fém fellletekhez és kivald hoszigetelés. Ezenkivil a
poliizocianurat ciklikus gydrlszerkezete nagyobb héstabilitast
biztosit, javitva mind a tlzzel szembeni reakciot, mind a védelmi
fokot.

Akét S220GD + 7 + 140 vagy S250GD + 7 + 140 melegen megmun-
kalt és eléfestett mindségi horganyzott lemezb6l készult tartdré-
teg altal kialakitott fémfellletnek kdszonhetden a szendvicspa-
nelek teljesen vizalloak. A kiemelkedd hdszigetelés elsdsorban a
merev poliuretan hab tulajdonsdgainak kdszonhetd amelynek ho-
vezetési egyltthatdja az 0sszes altaldnosan hasznalt anyag (tégla,
B.C.A, fa, dsvanygyapot, polisztirol) kézll a legalacsonyabb. A ke-
mény poliizocianurat hab hdszigeteld tulajdonsagai megegyeznek
a tlbbi anyagéval viszont tlizalldsagi mutatok tekintetében jelen-
tésen javulnak.

A terhelés ertekelésenek

Mmodszertana

A szendvics szerkezetl hészigeteld panelek szamitasi mddszerta-
na az olyan feladatok figyelembevételét jelenti, mint az allando
terhelés, ho, szél. Ezen kivil két tovabbi tényezo6 kiemelkedd jelen-
t6séggel bir a panelek teherbirdsanak felmérésében: a panel két
oldala kozotti hdmeérséklet-kulonbségekbdl adddo fesziltség és a
szigeteld réteg elcsuszasa

benne 1évé tangencialis feszultség miatt (mely féleg a szintetikus
anyagokban figyelheté meg).

A poliuretan hab kivalo hészigeteld tulajdonsagai miatt, a hdsugar-
z3s - a napfény hatdsa, a panelnek csak az egyik oldalan jelenik
meg, amely jelentds hdmeérséklet- kulonbséget eredmeényez a
nepfénynek kitett felllet és a védett felllet kozott. A magas ho-
vezetd képesséq illetve hdtaguldsi egyltthatd — melyek a fémek-
re jellemzok - jelentds belsé feszlltségek megjelenését okozza a
szendvicspanelek belsejében, amely a panel deformaldédasahoz

vezethet.

A fémektol eltéréen a szintetikus anyagok eltéréen viselkednek
dllandd terhelés alatt. Kezdetben a keresztiranyld deformalodas
rugalmas reakciokat valt ki. Ha a terhelés allandd marad, a teljes
mértékben rugalmas alakvaltozasok folyamatosan ndvekednek, a
polimer deformalodasa miatt.

Tekintettel arra, hogy a hdészigeteld panelek Osszetett elemek,
Bernoullinak, keresztiranyu felllet alakvaltozas utani simasagara
vonatkozo hipotézise mar nem érvényes. Figyelembe kell venni
a szigeteld rétegben bekovetkezé deformacidkat és az ott ural-
kodo fesziltséget. Azon szamitasok, amelyek figyelembe veszik a
szendvicspanelek alkotd elemei kdzotti merev kotéseket, elméleti-
leg a panelek teherbirasdnak tulbecsléséhez vezetnek, és ezaltal,
azok méretezésenek helyetelen meghatarozasahoz.
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Profil tipusok
fem feluletekhez
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MICRONERVURAT »
Afinoman borddzott szakasz megfelel az esztétikai kovetelmeényeknek. =
<« STANDARD
= © Aszimmetrikus bardzdék esztétikus eredményt hoznak
MIKROKAZETTAS »
<« KAZETTAS
LIS » 3

Sima, bardzda mentes feliilet, egyszer(i és elegans design

RAL1015 RAL 3000 RAL3009 RAL5010 RAL6011 RAL6021 RAL7016 RAL8004 RAL8017 RAL9002 RAL 9006 RAL 9007
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~ali panelek ,
lathato felfogatassal |3

PUR h&szigeteles /
PIR hoallo szigeteles

|« 0 >

| 1000 mm |

< Gyarthato vasta-
gsagok:

40 50 60 80 100 120 150 180

PPPV csavar nélkil PPPV csavarral Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvanynak megfelelden:
A panelek barmilyen tipust épitkezéshez hasznalhaték amelyek jé szi- Hosszisdg <3000 mm £5mm
getelést, gyors beszerelést és nem utolso sorban esztétikus megjelenést Hosszlisag > 3000 mm +10mm
igényelnek. Alkalmasak ipari és irodahazak homlokzataihoz, gyartécsar- Amerdlegestdl vald eltérés ST
nokok, raktarak, tornatermek, hipermarketek, iizletkdzpontok garazsok,
benzinkutak épitésére. Hasznos szélesség ] +2mm )
A terme’k je"emz'ﬂ'i: Vastagsag (D) <100 mm £ mm
> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek- Vastagsag (0) > 100 mm 1%
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok; Hﬁiellemzﬁk
> H6szigetel6 panelmag: PUR poliuretan hab / PIR poliizocianurat hab; - e @ e
B ) B , , Panel vastagsag ) R - Hoellenallds U - Holeadds
> El6re festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25
um, kalenféle mikroprofilokkal, védsfélidval mindkét oldalon. A0 mm 200 0.50
> A panelek kozotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossagot biztosit 50 mm 250 0.40
az dsszeszerelés sordn. A zard témités pedig biztositja a hészigetelést 60 mm 294 034
illetve az illesztések megfeleld csatlakozasat; 80 mm 385 096
> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat. 100 mm 476 01
120 mm 588 017
150 mm 714 014
180 mm 9.09 0N
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A PIR tiizallé hdszigetelés a kdvetkezo jellemzokkel egésziil ki: > Polar fali hdszigeteld panel Iathatd felfogatassal €s 120 mm vastagsaggal - £ 30
> Tlzallésag - az eléregyartott elem képes korldtozott ideig gdtolni a ldngok ter- > A paneleket a CR-79-01/2016.06.06 és CR-79-02 / 2016.06.06. illetve BDS EN 13501~
jedését. A panelek tiizbiztonsagi bizonyitvanya kévetkezé jellemzéket hatérozza 2:2007 + A1: 2009 normak szerint osztalyozandok.
meg: > Tlzreakeid - az eldre gyartott kompozit elem képes ellendlini az égésnek.

> Atlzbiztonsagi szempontbdl a paneleket az aldbbiak szerint osztalyozhatok:

‘ (R) - Vezettképesség ‘(E)—FUst-ésgézzéréképesség‘ (I) - Hoszigetelés

> Polar fali hszigeteld panel 13thaté felfogatdssal és 50 mm vastagsdggal - 120" Tlzreakeio Fistkiboosdtds Csepp formalodas
> Polar fali hdszigetel§ panel Idthato felfogatdssal és 60 mm vastagsaggal - E1 20 B _ S 9 . d 0
> Polar fali hszigeteld 1athatd felfogatdssal és 80 mm vastagsdggal - 130" > A panelek az 1871 - CPR-RtF-156 sz. jelentés szerint, az EN 13501-1: 2007 + AT: 2009
> Polar fali hdszigeteld panel 1dthato felfogatdssal és 100 mm vastagsaggal - EI 30" szabvanynak megfelelé tanusitvannyal rendelkeznek.
A /—q [daN/m?] 4 [daN/m?]
Egyenletesen | | tamasztasok T T T ] T T 1 * v v Y Y YT Y YTV v
elosztott kozotti YooY Y Y ¥ Y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
terhelés || miaximalis Y A, -
qldaN/m2] || tavolsig ’A' I 'A' ‘ L L f
[m]
J 40 50 60 80 100 120 150 180 40 50 60 80 100 120 150 180
60 l= 31 3,69 42 515 6 68 795 9,05 || 405 48 545 6.7 79 895 |/ 1045 || 19
80 = 28 33 3,76 46 54 6,15 72 815 3.6 425 49 0 7 8 94 10,7
100 = 265 || 306 || 345 || 425 5 5,65 0,0 75 39 39 445 bl 0,45 74 8,65 98
120 = 24 28 326 || 395 || 4,65 53 6,2 705 || 3,05 3.6 41 51 6 6,85 || 8,05 91
140 l= 225 || 265 || 305 || 375 44 5 585 || 6,66 || 2,85 34 39 48 565 || 645 || 755 8,6
160 l= 215 25 29 3500 || 475 475 || 555 63 27 32 3,65 45 535 6,1 715 815
180 = 2,05 24 275 34 4 455 53 6,05 25 3 345 43 505 58 08 78
200 = 195 23 2,65 || 325 38 435 51 58 24 29 33 41 485 || 555 || 665 || 745
220 l= 185 22 2,55 316 3.7 42 49 56 23 275 316 39 465 || 536 63 715
240 = 175 21 245 3 355 || 405 || 475 54 22 265 || 305 || 385 || 445 516 605 || 685
250 | = 17 205 J| 235 J{ 295 J[ 35 39 46 525 215 285 ) 295 38 J 435 J( 495 J( 585 J[ 67

*) A tablazat két egymast kovetd tamasztas kozott megengedett legnagyobb megengedett tévolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratériumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével 6sszhangban
elvégzett vizsgalatokbdl nyertlk, 05 mm vastag, acél kilsé és belsé boritassal elldtott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellendrzését az SR EN 14509 E. mellékletével Gsszhangban végezték el.

***) Az egyenletesen elosztott terhelés szameértéke — g, a mozgasi effektusok szamitasi értékét (Sd) képviseli, és csoportositassal kell meghatérozni az
egyidejlleg bekdvetkezOnek tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

Su=Vebi+VoiQri + Z Yebor@ii (1) (1) projekcios érték az utolsd hatarallapotban (SLU),

= (2) projekcids érték az szerviz hatdréllapotban (S.L.S.) - jellemz6 csoportositas (&ltaldban vissza-
aldan /m?] - Sq= z Gy + Qpy + E YoQue (2) fordithatatlan hatdrallapot esetan alkalmazzak);
S &l (3) projekcids értek az szerviz hatdrallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén
Sa= ) Gy + $ulia + ) Yobu@u (3 alkalmazzak),
f=1 =1 "= csoportositas valamivel;

X" = csoportositott hatas.

yd 4 [daM/m?| q [daN/m?)
—a )3 " a
A L L
Fali hépanelek szimpla tdmasztassal Fali hépanelek dupla tdmasztassal
o W ‘ %) 0
2 | — PPPV 40mm o - — PPPV 40mm
£ \ [ 2 A . — CEEUED
> A ~ PPPV 50mm 5 {1\ VY
£ ‘\ \\ \\ \ \\ PPPV 60mm 5™ \ \ \ PPPV 60mm
é 210 | \ — PPPV 80mm é 210 A\ — PPPV 80mm
2 TR W WA VEAY 5 BN U VA VA W
150 \ [\ — PPPV100mm e \ — PPPV100mm
s \ W W\ - o \ N\ A — PPPV120mm
2 \ WA \ PPPV 120mm 2 \ \ \\
gt A NN \\ ~ PPPV150mm = \ \ \ \\ \ PPV 150mm
—_— \ = N
o™ \ PPPV 180mm 5 ” N N\ N N PPPV 180mm
2w N\ \ N ‘ S« \ N N\
' N\ NS NN N | RN NN N TN
= AR NS DN TN ™ SIS T NS N 2 4
é <+ > P <+ rd > > <+ > é
= = 3
30
= 2
o o 0
‘ 1,5 24 3,2 41 49 58 6,6 75 83 92 10,0 15 23 31 39 47 55 6,3 72 8,0 88 96 10,4 1.2 12,0
L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag
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Fali panelek rejtett felfogatassal C€

poliuretan maggal

|« 0 >

T
|

1000 mm

Gyarthatd vasta-
gsagok:

50 60 80 100 120

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhaték amelyek jo szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolsé sorban esztétikus megjelenést
igényelnek. Alkalmasak ipari és irodahazak homlokzataihoz, gyartdcsar-
nokok, raktarak, tornatermek, hipermarketek, iizletkézpontok garazsok,
benzinkutak épitésére. A specialisan konfiguralt dupla kanalisos csatla-
kozas magas foki mechanikai ellenalloképességet és hdszigetelést sza-
vatol barmely fali paneliink esetében.

A termék jellemzﬁi: PPPA csavar nélkdl PPPA csavarral

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok;

> Hészigeteld panelmag: PUR poliuretan hab; Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvanynak megfeleloen:

> El6re festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25 Hosszisdg < 3000 mm ) Py
um, kulénféle mikroprofilokkal, veddfolidval mindkét oldalon. o
o ) o ) ) o Hosszusdg > 3000 mm +10mm
> A panelek kdzotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossdgot biztosit Amerdl S vald el érg ;
az 0sszeszerelés sordn. A zard tomités pedig biztositja a hészigetelést il Syt R0 £ LG J\ mm
illetve az illesztések megfeleld csatlakozasat; Hasznos sz6lesség Y mm
> Elére gyartott elem amely segiti az épit si munkafolyamat iparositasat. Vastagség (D) < 100 mm s
Vastagsag (D) > 100 mm +9%




A
ZI QOMCONSTRUCT A.G.

A /—q [daN/m?| 4 [daN/m?]
Egyenletesen || timasztasok T 1 ] T ] T i | ) | |
elosztott kozotti Y OY Y Y Y Y Y Y ¥ ¥ ¥ YooYy ¥y ¥y ¥y ¥ ¥ v ¥ v ¥
| | 4 L » | A, 2, #

[m]

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120
60 = 3,05 42 515 6 6.8 48 545 6.7 79 895
80 L= &3 375 4.6 54 6,15 425 49 6 7 8
100 = 3,05 345 425 5 5,6 39 4,45 55 6,45 74
120 = 28 325 395 4,65 53 3,6 41 51 6 6,85
140 = 2,65 3,06 3,75 44 5 34 39 48 5,69 6,45
160 = 25 29 3,99 415 475 3.2 3,05 45 535 6,
180 = 24 275 3.4 4 455 3 345 43 5,05 58
200 = 23 2,65 325 3.8 435 29 33 41 4,85 5,55
220 = 22 2,55 315 37 42 275 315 39 4,65 535
240 = 21 245 3 3,55 4,05 2,65 3,0 3,85 445 515
250 = 2,05 2,35 295 35 39 255 295 3.8 4,35 495

*) A tabldzat két egymast kovetd tdmasztas kozott megengedett legnagyobb megengedett tdvolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditalt laboratoriumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével dsszhangban
elvégzett vizsgalatokbol nyertik, 05 mm vastag, aceél kilsd és bels6 boritassal ellatott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellenérzését az SR EN 14509 E. mellékletével Gsszhangban végezték el.

***) Az egyenletesen elosztott terhelés szamértéke — g, a mozgasi effektusok szamitasi értekét (Sd) képviseli, és csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlleg bekovetkezének tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

S4=Ve6i+ Vo1 Qi + z Yobor@u (1) (1) projekcios érték az utolso hatarallapotban (S.L.U),

=1 (2) projekcids érték az szerviz hatarallapotban (S.L.S.) - jellemz6 csoportositds (altaldban vissza-
aldan/m?]) » | Sa= z iy + Qg + Z Yo Que (2) fordithatatlan hatarallapot esetan alkalmazzak);
=1 51 (3) projekcios érték az szerviz hatdrallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén
Sa= ) Gy + ¥ulia + ) Worbu@u (3! alkalmazzak),
i=1 = "= csoportositas valamivel;

X' - csoportositott hatds.

/- 4 [daN/m?] . q [daN/m?]

Fali hépanelek szimpla tdmasztassal Fali hépanelek dupla tdmasztassal
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POLAR

PAHTAMT THERMCEITLAHTE

Fali panelek rejtett felfogatassal C€

tlza

[e}

[

|« 0 >

T
|

|
|
~

1000 mm

Gyarthato vasta-
gsagok

A pa-
nelek  bar-
milyen tipusu
épitkezéshez  hasz-
nalhatok amelyek jo szi-
getelést, gyors beszerelést és
nem utolsé sorban esztétikus me-
gjelenést igényelnek. Alkalmasak ipari
és irodahazak homlokzataihoz, gyartocsar-
nokok, raktarak, tornatermek, hipermarketek,
lizletkozpontok garazsok, benzinkutak épitésére. A
specialisan konfiguralt dupla kanalisos csatlakozas ma-
gas foku mechanikai ellenalloképességet és hdszigetelést
szavatol barmely fali paneliink esetében.

A termék jellemzoi:

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok;

> Hoszigeteld panelmag: PUR poliuretan hab;

90 60 80 100 120

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25
um, kilonféle mikroprofilokkal, védafélidval mindkét oldalon.

PPPA csavar nélkdl

> A panelek kdzotti mechanikus régzités nagyfokli pontossagot biztosit > A tlzbiztonsagi szempontbdl a paneleket az alabbiak szerint osztalyo-

az 0sszeszerelés soran. A zard tomités pedig biztositja a hdszigetelést zhatok:

illetve az illesztések megfeleld csatlakozasat; ‘ Tlzreakcio Fiistkibocsatas Csepp formalddés
> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat: ‘ B . s 9 d 0

R) - Vezetdképessé £) - Fist- és gazzard képessé ) - Hészigetelés ) . :

® cretbiepessey - © IS e RIIEI0 KEpesSeg 0t , |+ A panelek 52 1871 GPR-REF156 52 elontés szei, a2 EN 8501 2007+
> Polar fali hdszigeteld panel rejtett felfogatdssal és 50 mm vastagsaggal A1:2009 szabvanynak megfelels tanusitvannyal rendelkeznek.

-El20"
> Polar fali hészigeteld panel rejtett felfogatdssal s 60 mm vastagsaggal

-El120°

> Polar fali hészigetel6 rejtett felfogatdssal és 80 mm vastagsaggal - El . . . . -
20" Meret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvanynak megfe

> Polar fali hészigetel6 panel rejtett felfogatdssal és 100 mm vastagsa- leloen:

ggal - E130" Hosszisag < 3000 mm +5mm

> Polar fali hészigeteld panel rejtett felfogatdssal és 120 mm vastagsag- Hossziisdg > 3000 mm +10 mm
al-E130"

d ) ) Amerdlegestélvald eltérés 6 mm
> Apaneleket a CR-79-01/2016.06.06 és CR-79-02 / 2016.06.06. illetve BDS

EN 13501-2: 2007 + A1: 2009 normak szerint osztalyozandok. Hasznos szélesség +9mm
> Tlzreakcio - az el6re gyartott kompozit elem képes ellendlini az égés- Vastagsag (0) <100 mm +2mm

nek. Vastagsag (D) > 100 mm +9%




A
ZI QOMCONSTRUCT A.G.

A /—q [daN/m?] 4 [daN/m?]
Egyenletesen || tamasztasok ] | T ] T |
elosztott kiizotti Y Y Y Y Y Y Y Y v Y ¥ e e e T
e | | £ L A | A A
[m]
50 60 80 100 120 50 60 80 100 120
60 = 3,69 42 515 6 68 48 545 0,/ 79 895
80 = 33 3,75 46 54 6,15 4,25 49 6 7 8
100 |= 3,09 3,45 425 9 5,69 39 445 55 6,45 74
120 E 28 326 395 465 53 3.6 41 51 0 6,85
140 l= 2,65 3,0 3,75 44 5 34 39 48 5,0 6,45
160 = 25 29 3,59 415 475 3.2 3,69 4% 535 6,1
180 = 24 2,75 34 4 455 3 345 43 505 58
200 |= 23 2,65 3,25 38 435 29 343 41 485 555
220 E 22 2,55 315 37 42 2,75 315 39 465 535
240 l= 21 245 3 3,00 405 2,65 3,06 3,85 445 515
250 = 2,05 2,35 295 35 39 2,55 295 38 435 495

*) A tabldzat két egymast kovetd tdmasztas kozott megengedett legnagyobb megengedett tdvolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditalt laboratoriumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével dsszhangban
elvégzett vizsgalatokbol nyertik, 05 mm vastag, aceél kilsé és belsd boritassal elldtott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellenérzését az SR EN 14509 E. mellékletével 6sszhangban végezték el.

***) Az egyenletesen elosztott terhelés szamértéke — g, a mozgdsi effektusok szamitasi értékét (Sd) képviseli, és csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlleg bekovetkezének tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

Sa = Ve6i + Vo1 Qi + z Y@ (1) (1) projekcios érték az utolsd hatarallapotban (SL.U),

= (2) projekcids érték az szerviz hatarallapotban (SL.S.) - jellemz6 csoportositas (dltaldban vissza-
aldan /m?] - Sa= E Gy + Qo + E Yo Qua (2) fordithatatlan hatarallapot esetan alkalmazzak);
J=1 &1 (3) projekeids érték az szerviz hatarallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén
4= G+ Pulu+ ) Yobulu 3 alkalmazzak),
1= = ' = csoportositas valamivel;

X" = csoportositott hatas.

/- 4 [daN/m?] . q [daN/m?]
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POLAR

PAHTAMT THERMCEITLAHTE

3 barazdas tetOpanelek ce

Gyarthato vasta-
gsagok:

30 40 50 60 80 100

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhatok amelyek jo szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolso sorban esztétikus megjelenést
igényelnek. Alkalmasak minimum 7% eséssel rendelkez6 tetokhoz.

A termék jellemzoi: —

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok;

> Hoszigeteld panelmag: PUR poliuretan hab;

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25
um, kulénféle mikroprofilokkal, védofalidval mindkét oldalon. A panel
bels¢ felulete készilhet CENTEZIMAL aluminiumbdl, bitumenes kar-
tonbél, papirbdl vagy vegszalbol (ZOO); Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvanynak megfelelden:

PPPA csavar nélkdl PPPA csavarral

> A panelek kozotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossagot biztosit Hosszisdg < 3000 mm Py
az 0sszeszerelés sordn. A zard tomités pedig biztositja a hészigetelést — N
illetve az illesztések megfeleld csatlakozasat; Hossz(sag > 3000 mm +10 mm

> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat. Amertlegestdl vald elteres i

> A panelek méretezése - az also lap és a habmag vagasa poliuretan a Hasznos szélesség ) £ mm
panelek megfeleld dtfedése érdekében kdzvetlentl elvégezhetd a gyar- Vastagség () < 100 mm )
ban. —

Vastagséag (D) > 100 mm +9%




A
Zl QOMCONSTRUCT A.G.

.

J

L

J

L

J

A /—q [daN/m?| 4 [daN/m?]
Egyenletesen || tamasztasok T
elosztott kozotti v v LA LA e y ¥y ¥ Vv ¥ L
e | & ,, MR
[m]
L J 30 40 50 60 80 100 30 40 50 60 80 100
60 l= 34 385 435 485 575 6,05 395 445 5,05 5,65 6,6 76
80 L= 3,0 3,45 39 43 516 596 3,08 4 45 5 59 0,8
100 l= 28 315 3,55 395 47 545 325 3,65 415 4,55 535 6.2
120 L= 26 295 33 3,69 4,35 5,08 3 34 3.8 426 495 575
140 L= 245 275 31 345 41 475 285 32 3,6 4 4,65 54
160 l= 236 2,6 295 326 3,85 445 2,75 3,09 34 3,75 44 505
180 l= 226 25 28 31 3,65 425 2,65 295 3.3 3.6 41 475
200 |= 215 24 2,65 295 35 4,05 2,66 2,85 316 345 39 455
220 L= 2,05 23 2,65 285 3,35 39 245 2,75 3,08 3,35 3,76 435
240 L= 2 2,2 245 275 3,25 375 24 21 29 3.2 3,65 42
250 l= 195 22 24 27 3.2 3,65 2,35 2,65 2,85 316 36 41

*) A tdbldzat két egymast kovetd tamasztds kozott megengedett legnagyobb megengedett tavolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratériumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével 6sszhangban
elvégzett vizsgalatokbol nyertik, 05 mm vastag, acél kilsé és belsé boritassal elldtott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellendrzését az SR EN 14509 E. mellékletével dsszhangban végezték el.

**%) Az egyenletesen elosztott terhelés szamértéke — g, a mozgasi effektusok szdmitdsi értékét (Sd) képviseli, és csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlleg bekdvetkezOnek tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

Su=Vebi+VoiQu + Z Yobor@ss (1) (1) Projekcios érték az utolsd hatarallapotban (SL.U);
= (2) projekcids érték az szerviz hatardllapotban (S.L.S.) - jellemz6 csoportositas (dltaldban vissza-

gldaN /m?] - Sa= E Gy + Quy + Z Yo Que (2) fordithatatlan hatdrdllapot esetan alkalmazzak);

J=1 &1 (3) projekcids érték az szerviz hatdrallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén
Sa= ) Gy + Yulia+ ) Worbu@u (3! alkalmazzak),
i=1 =1 ' = csoportositas valamivel;
X' — csoportositott hatds.
;_, 4 [daN/m?] g [dan/m?]
'y - ’ - ' - ' - ' ,; 'y rs rs
A L L

Fali hépanelek szimpla tdmasztassal

BE 8 EH
E E E H

qldaN/m2] - Egyenletesen elosztott terhelés
gldaN/m2] - Egyenletesen elosztott terhelés
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POLA

PAHTAMT THERMCEITLAHTE

q3

5 barazdas tetdpanelek

PUR h&szigeteles /
PIR hoallo szigeteles

Gyarthato vasta-
gsagok

30 40 50 60 80 100 120 150

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhatok amelyek jo szi-
getelést, gyors beszerelést és nem utolso sorban esztétikus megjelenést
igényelnek. Alkalmasak minimum 7% eséssel rendelkez6 tetokhoz.

A termék jellemzoi:

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetek-
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok;

> Hoszigeteld panelmag: PUR poliuretan hab;

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25
um, kulénféle mikroprofilokkal, védofalidval mindkét oldalon. A panel
belsé felllete készllhet CENTEZIMAL aluminiumbol, bitumenes kar-
tonbdl vagy papirbal; , . , "

> A panelek kozotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossagot biztosit Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szahvanynak megfeleloen:
az 0sszeszerelés soran. A zard tomités pedig biztositja a hészigetelést

PPPA csavar nélkdl PPPA csavarral

) ‘ : " - Hosszlisdg < 3000 mm £5mm
illetve az illesztések megfelel6 csatlakozasat; -
, ) . ) o Hosszusag > 3000 mm +10mm
> El6re gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat. . P
L Amerdlegestol valo eltérés 6 mm
Hasznos szélesség ) £2mm
Vastagsag (D) <100 mm 2 mm
Vastagséag (D) > 100 mm +9%




La termoizolatia rezistenta la foc PIR se adauga urmatoarele caracteristici:

>

Rezistentd la foc — capacitatea elementului prefabricat de a limita raspandirea
flacarilor pentru o anumita perioada de timp. Certificarea la foc a panourilor este
definitd prin urmdtoarele caracteristici:

(F) - Etangeitate la propagarea
fumului si a gazelor

(R) - Capacitate portantd (1) = Izolare termicd

>

A
Zl QOMCONSTRUCT A.G.

Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 150mm — EI 30"
Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibila si Grosime 180mm - EI 30’
Panourile sunt certificate conform rapoartelor de clasificare: CR-79-01/06.06.2016
si CR-79-02/06.06.2016 pentru conformarea cu norma BDS EN 13501-
2:2007+A1:2009

Reactie la foc — capacitatea elementului prefabricat compozit de a rezista arderii.
Pentru reactia la foc panourile au fost clasificate dupa cum urmeaza:

> Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 50mm — EI 20° - o
> Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 60mm — EI 20' ‘ Comportare la foc Degajare de fum Formare Picaturi
> Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 80mm — EI 30' ‘ B - S 9 ) d 0
> Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 100mm —E130" 5 panourile sunt certificate conform raportului 1871—CPR-RtF-156 pentru confor-
> Polar Panour Termoizolant de Perete cu Prindere Vizibild si Grosime 120mm — EI 30' marea cu norma EN 13501-1:2007+A1:2009
A /—q [daN/m?| 4 [daN/m?]

Egyenletesen || tamasztasok T :
elosztott kozotti YOY Y Y Y Y Y Y Y Y ¥ vo¥y vy vy v ¥y ¥ v ¥V ¥ ¥
terhelés || miaximalis - ry -,

qldaN/m2] || tavolsag 'A' I » B L ‘
[m]

30 40 50 60 80 100 120 150 30 40 50 60 80 100 120 150
60 = 27 335 || 39 45 59 6,45 73 85 3.6 45 5,3 6 74 8,05 || 9,85 15
80 = 245 3 350 || 406 || 495 || 58 || 655 || 765 || 32 4 47 54 66 || 775 || 88 || 103
100 = 225 2,75 325 37 455 || 53b || 6,05 || 705 295 || 3,65 43 495 || 6,0 Al 8,1 94
120 = 2 26 305 || 345 || 425 5 5,00 6,0 2,75 34 4 4,55 56 6,0 75 8.8
140 L= 195 || 245 || 285 || 325 4 47 || 536 || 625 || 255 || 32 || 376 || 43 53 62 || 705 || 83
160 = 1,85 23 2.7 31 3.8 445 || 506 || 595 || 2,35 3 395 || 405 5 585 6/ 7,85
180 = 175 22 2,6 2,95 36 425 4.8 565 || 225 28 335 || 380 || 475 56 6.3 75
200 = 1,65 2 25 2,85 35 41 4.6 545 215 2,65 32 365 || 450 || 535 6,1 715
220 = 1,55 2 24 2,7 335 || 395 44 525 || 206 || 256 || 3,05 39 4,35 5] 585 || 685
240 = 145 19 23 2,6 3.2 3.8 42 505 || 195 245 1| 295 || 335 415 49 506 6.6
250 = 14 186 225 ) 255 316 3,76 41 5 19 2,35 28 3.2 4 4,85 59 6.5

*) A tablazat két egymast kovetd tdmasztas kozott megengedett legnagyobb megengedett tvolsagot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratériumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével dsszhangban
elvégzett vizsgalatokbdl nyertlk, 05 mm vastag, acél kils6 és belsd boritassal elldtott panelek esetében.

**) Atesztek eredményeinek ellendérzését az SR EN 14509 E. mellékletével 6sszhangban végezték el.

***) Az egyenletesen elosztott terhelés szdmeértéke — g, a mozgasi effektusok szamitasi értékeét (Sd) képviseli, €s csoportositassal kell meghatdrozni az
egyidejlleg bekdvetkezOnek tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

Sa=Velp +¥o1Qp + z Yoro@u (1)

=1

Sa= G+ Qu+ Y Polu (2)

(1) projekcids érték az utolsd hatarallapotban (S.L.UD;
(2) projekcids érték az szerviz hatardllapotban (S.L.S.) - jellemz6 csoportositds (altaldban vissza-
fordithatatlan hatdrallapot esetan alkalmazzak);
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8

8

8

8

8

~
S

qldaN/m?] » e e . "y iy ,
J=1 &1 (3) projekcids érték az szerviz hatardllapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlas esetén
Sa= ) Gy + $ulia + ) Yobu@u (3 alkalmazzak),
f=1 =1 "' = csoportositas valamivel;
X" - csoportositott hatas.
4 [daN/m?] q [daN/m?]
s rs e -y ry
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L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag
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246 342 438 535 631 727 823 919 1015 11,12 1208 13,04 14,00

L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag
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POLAR

PAHTAMT THERMCEITLAHTE

fall panelek lathato rogzitessel”
es asvanygyapot mag RN 3

|« 0 >

1000 mm |

Gyarthato vasta-
gsagok:

60 80 100 120 150 200

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhatok amelyek jo
zajszigetelést és specialis feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és
irodahazak homlokzataihoz, gyartdcsarnokok, raktarak, tornatermek,
hipermarketek, iizletk6zpontok garazsok, benzinkutak épitésére.

A termék jellemzoi:

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-
sszUsagu panelek is szallithatok;

> Ahbszigetel§ panel magja: ASVANYGYAPQT:

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25 um, kilén-
féle mikroprofilokkal, védéfélidval mindkét oldalon;

PPPV csavarral

> A panelek kozétti mechanikus rogzités nagyfokd pontossagot biztosit az dsszes-

zerelés sordn. A zaro tomités pedig biztositja a hészigetelést illetve az illesztések Méret tOleranGia a SR EN 145092013 szahvénynak megfelelﬁen.

megfeleld csatlakozdsat;

> El6re gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat; Hosszlisdg < 3000 mm +hmm
> Tuzallosag; Hosszusag > 3000 mm +10mm
> Tdzreakeio. L Amer6legestél vald eltérés 6 mm
Hasznos szélesség 1 <2mm
Vastagsag (D) <100 mm 7 mm
Vastagséag (D) > 100 mm +9%




A
ZI QOMCONSTRUCT A.G.

Egyenle- témaAszté- B /—q [déN/m’] : - it
e e A A
terhelés || miaxi- 'y Y - S -
qldaN/ malis f /i ' ‘ L L |
m2] tavolsag

[m] 60 mm 80 mm 100mm  120mm 150 mm 200 mm 60 mm 80 mm 100mm  120mm 150 mm 200 mm
60 L= 4 5 59 6,75 79 97 49 615 73 84 99 15
80 1= 35 44 52 595 7 8,65 42 53 63 73 8,65 995
100 L= 315 395 41 535 6,35 785 37 41 56 65 17 8,85
120 L= 285 3,6 43 495 585 72 33 42 505 585 7 795
140 L= 2,65 33 399 455 54 6,75 3 3,85 4,6 535 6.4 7,25
160 L= 245 31 37 425 5,06 63 275 35 425 495 59 6,65
180 L= 23 29 345 4 48 595 25 326 395 46 55 6,15
200 L= 215 2.7 3,25 38 45 5,60 2,3 3,06 3./ 43 52 575
220 L= 2 2,55 31 3.6 43 54 22 285 345 4,05 49 54
240 L= 19 2,45 295 34 41 515 2,05 2,65 3,25 38 46 506
250 L= 1,85 24 280 J 3% 4 5 2 2,6 315 37 445 49

*) A tdbldzat két egymast kovetd tamasztds kozott megengedett legnagyobb megengedett tavolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratériumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével 6sszhangban
elvégzett vizsgalatokbodl nyertik, 05 mm vastag, acél kilsé és belsé boritassal elldtott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellendrzését az SR EN 14509 E. mellékletével dsszhangban végezték el.

**%) Az egyenletesen elosztott terhelés szamértéke — g, a mozgasi effektusok szamitdsi értékét (Sd) képviseli, s csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlleg bekdvetkezOnek tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 65 fejezeteivel.

Sa = Ve6i +Yo1Qur + Z Yowor@u (1) (1) projekcios érték az utolsd hatarallapotban (SL.U),

= (2) projekcids érték az szerviz hatarallapotban (SL.S.) —jellemzd csoportositas (dltaldban vissza-
qldan/m?] - Sq= z Gig + Qi + Z PYorQu (2) fordithatatlan hatdrallapot esetan alkalmazzak);
=1 1 (3) projekcids érték az szerviz hatdrdllapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositds (elhajlds esetén
Sa= ) Gy + Yulia+ ) Worbu@u (3! alkalmazzak),
f=1 =1 "= csoportositas valamivel;

X" = csoportositott hatas.

4 [daNim?] q [daN/m?]
p .
v 2 'y & s
I L L
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L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag




POLAR

Fali panelek lathatd felfegatassal
es asvanygyapot maggal — 3

|« 0 >

1000 mm |

Gyarthato vasta-
gsagok:

60 80 100 120 150

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhatok amelyek jo
zajszigetelést és specialis feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és
irodahazak homlokzataihoz, gyartdcsarnokok, raktarak, tornatermek,
hipermarketek, iizletk6zpontok garazsok, benzinkutak épitésére.

A termék jellemzoi:

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-
sszUsagu panelek is szallithatok;

> Ahészigetel§ panel magja: ASVANYGYAPQT: PPPV csavarral
> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25 um, kilén- Méret tOleranGia a SR EN 14509.2013 szahvénynak megfelelﬁen:

féle mikroprofilokkal, véddfalidval mindkét oldalon;

> A panelek kdzétti mechanikus rogzités nagyfokd pontossagot biztosit az dsszes- Hosszlsag <3000 mm +hmm
zerelés sordn. A zaro tomités pedig biztositja a hészigetelést illetve az illesztések Hosszlsdg > 3000 mm +10mm
megfeleld csatlakozdsat; B W s
p , PR ! e Amerélegestdl vald eltérés 6 mm
> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat; -
> Tuzallosag; Hasznos szélesség +2mm
> Tiizreakeio. Vastagség (D) <100 mm 2 mm
Vastagséag (D) > 100 mm +9%




A
ZI QOMCONSTRUCT A.G.

. /—q [d.aNJ{ITII"] P [daN/m?]
vl ol S SR (L R A A
terhelés miaximalis A 2 || A A A,
qldaN/m2] tévolsag f L f f L T L f
[m]
60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
60 L= 4 5 59 6,7 79 49 615 73 84 98
80 L= 35 44 52 59 7 42 53 63 72 8,6
100 L= 315 395 47 B3 63 3.7 47 56 6.4 76
120 L= 285 3,6 43 49 58 3 42 5,05 58 69
140 L= 2,65 33 395 45 54 3 385 46 53 6.3
160 L= 245 31 By 425 5 275 Bl 4,25 49 59
180 L= 23 29 345 4 47 25 326 395 45 59
200 L= 215 27 325 3.8 45 235 3,0 3.7 43 51
220 L= 2 2,55 31 3,6 43 22 285 345 4 48
240 L= 19 245 295 33 41 2,05 2,65 325 37 4,6
250 ) L= JL 185 24 L 285 L 32 4 2 L 26 L 315 35 45

*) A tdbldzat két egymast kovetd tamasztds kozott megengedett legnagyobb megengedett tavolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratériumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével 6sszhangban
elvégzett vizsgalatokbdl nyertik, 05 mm vastag, acél kilsé és belsé boritdssal elldtott panelek esetében.

**) Atesztek eredményeinek ellendrzését az SR EN 14509 E. mellékletével dsszhangban végezték el.

**%) Az egyenletesen elosztott terhelés szamértéke — g, a mozgasi effektusok szamitdsi értékét (Sd) képviseli, s csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlleg bekdvetkezOnek tekintett mozgasok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

S4= Va6 +¥g1Qur + z Yobor@i (1) (1) projekcios érték az utolsd hatarallapotban (SL.U),

(2) projekcids érték az szerviz hatarallapotban (S.L.S.) —jellemzd csoportositas (dltaldban vissza-
fordithatatlan hatarallapot esetdn alkalmazzak);

(3) projekcids érték az szerviz hatarallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén

i>1

Sq= 2 ij +Qp + z Wou Q@ (2)

fz1 i=1

gldaN /m*] -

Z PorPuQr (3]

=1

Sq = Z Gk; @ +
i=1

alkalmazzak),
.+ = csoportositas valamivel;
X' — csoportositott hatas.
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5 barazdas tetd panel
asvanygyapot maggal RN 3

| 1000 mm |

Gyarthato vasta-
gsagok:

60 80 100 120 150

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez haszndlhaték amelyek jo
zajszigetelést és specialis feltételeket igényelnek. Alkalmasak ipari és
irodahdzak homlokzataihoz, gyartécsarnokok, raktarak, tornatermek,
hipermarketek, iizletkdzpontok garazsok, benzinkutak épitésére.

A termék jellemzoi:
> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-
sszUsagu panelek is szallithatok;

> Ahbszigetel§ panel magja: ASVANYGYAPQT:;

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25 um, kilén- l
féle mikroprofilokkal, véddfolidval mindkét oldalon. A panel belsd készilhet a ko- Lo
vetkeyd anyagokbol: aluminium, bitumenes karton, papir; PPPA csavar nélkul PPPA csavarral

> A panelek kdzotti mechanikus régzités nagyfoku pontossagot biztosit az 8sszes- Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szahva'nynak megfe]eh'jen:

zerelés sordn. A zaro tomités pedig biztositja a hészigetelést illetve az illesztések

megfelel§ csatlakozdsat; Hosszdsag < 3000 mm +hmm
> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat; Hosszliség > 3000 mm +10mm
> Apanelek méretezése - az a\sf) lap és§habmag vagdsa poliuretan a panelek me- A merblegestolvald eltérés 6mm
gfeleld dtfedése érdekében kozvetlendl elvégezhetd a gyarban. -
> Tizallosag; Hasznos szélesség ) +2mm
> Tlzreakeid, Hasznos szélesség (D) <100 mm +2mm
Vastagséag (D) > 100 mm +7%




A
Zl QOMCONSTRUCT A.G.

Egyenle- témaﬁzté- - - /—q [d?me’] : 1 [d?N’“?zl

eIfJesszi:tt kiis:;iktti vy vy v v et

terhelés | miaxi- A A - ' -,

qldaN/ malis ' /L L L |
m2] tavolsag

[m] 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
60 L= 42 515 6,05 69 81 515 64 7,55 8,65 10,2
80 L= 3,65 4,55 535 61 72 445 B 6,55 75 89
100 L= 3.3 41 4,85 5,65 6.5 395 49 585 6/ 795
120 L= 3 375 445 51 6 3,55 445 525 6,05 72
140 L= 2.8 345 41 47 55 32 4,05 4,85 506 6,65
160 L= 2,6 Y8 3,85 44 52 295 3 4,45 515 615
180 L= 245 3,06 3,6 415 49 275 345 415 48 575
200 L= 23 2,85 34 395 4,65 2,59 3.2 3,80 45 536
220 L= 215 27 3,25 375 445 24 3 3,65 42 5,06
240 L= 2,05 2,6 3,0 355 42 225 285 3.4 4 475
. 250 | L= 2 25 3 345 L4 215 275 3,35 3,85 L 46

*) A tabldzat két egymast kovetd tdmasztas kozott megengedett legnagyobb megengedett tdvolsdgot mutatja metrikusan, mindegyik egyenletesen
elosztott terhelésnek megfelelden. Az eredményeket akkreditdlt laboratdriumokban, az SR EN 14509 szabvany A, B. és C. mellékletével dsszhangban
elvégzett vizsgdlatokbol nyertik, 0,5 mm vastag, acél kilsd és belsd boritassal ellatott panelek esetében.

**) A tesztek eredményeinek ellendrzését az SR EN 14509 E. mellékletével 6sszhangban végezték el.

***) Az egyenletesen elosztott terhelés szdmértéke — g, a mozgdsi effektusok szamitasi értékét (Sd) képviseli, és csoportositassal kell meghatarozni az
egyidejlileg bekovetkezének tekintett mozgdsok értékeivel. A csoportositas 6sszhangban van SR EN 1990 szabvany 6.4 és 6.5 fejezeteivel.

Sa = Ve6i + Vo1 Qi + EYQ,.;,NQH 1y (1) projekcios érték az utolsd hatdrallapotban (S.L.U;

= (2) projekcios érték az szerviz hatarallapotban (SL.S.) —jellemz6 csoportositas (dltaldban vissza-
aldaN/m?] - Sa= z Gy + Qo + z Yo Qua (2) fordithatatlan hatardllapot esetan alkalmazzak);
J=1 &1 (3) projekcios érték az szerviz hatarallapotban (S.L.S.) — a gyakori csoportositas (elhajlds esetén
Sa= ) G+ Pulu+ ) Yohulu 3 alkalmazzak),
1= = ' = csoportositas valamivel;

X" = csoportositott hatas.

4 [daN/m?]

q [daN/m?)
v 2 'y & s
I L I
Fali hépanelek szimpla tdmasztassal
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L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag L [m] - Atamasztasok kozotti miaximalis tavolsag
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PAHTAMT THERMCEITLAHTE

Cserepeslemez tetopanelek
ISOTIGLA C€

Gyarthato vasta-
gsagok:

30 50 60

A cserepeslemez tetopanelek az esztétikai értelemben vett maxima-
lis fejlodést képviselik a lakossagi épitmények szigetelé paneljeinek
teriiletén. Cserép formaju profiljai funkcionalis tetok kialakitasat teszi
lehetévé amelyek esztétikusak, konnyii szerkezetiiek, biztonsagosak,
vizalléak, emellett konnyen és gyorsan felszerelhetok. Alkalmas lako-
sasagi tetdszerkezetek illetve ipari épitmények tetészerkezetének kiala-

kitasara, amelyek esetében specidlis kévetelmények meriilnek fel. Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvanynak megfelelden:
A termék jellemzoi: Hossz(sdg < 3000 mm £5mm
> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeliebb 15 m, de kivételes esetek- Hosszlsag > 3000 mm =10 mm
ben 17 m hosszUsagu panelek is szallithatok; Amerdlegestél vald eltérés . 6mm )
> Ahdszigeteld panel magja: PUR poliuretdn hab; —
i , , ) , B Hasznos szelesseg £72mm
> El6re festett horganyzott acéllemez, vastagsaga 04+05 mm, elérhetd -
Vastagséag (D) <100 mm ) mm

fényes és matt valtozatban, védofalidval mindkét oldalon. A panel belsé
feliilete késziilhet a kdvetkezd anyagokbol: CENTIMAL aluminium, bitu-  {_ Vastagsdg (D) > 100 mm L 2% )

karton, ir; N . y
nenes karen, pept Termikus rulajdonsagok

> A panelek kozotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossagot biztosit

az 0sszeszerelés sordn. A zard tomités pedig biztositja a hészigetelést A R U
illetve az illesztések megfeleld csatlakozasat; Danell Hiellendlds Hileadds
> Elére gyartott elem, amely segiti az épitési munkafolyamat iparositasat; Lodtas
> A panelek méretezése - az alsé lap és a habmag végdsa poliuretdn a  (* 30 mm ( 9217 ( 046
E::elek megfeleld dtfedése érdekében kdzvetlenll elvégezhetd a gyar- i 393 031

60mm L 370 )L 0.27 )
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/R\omconsTRUCT AG.

Hideg panelek — C€

|«— 0 —|

1000 mm |

Gyarthato vasta-
gsagok:

120 150 180

A panelek barmilyen tipusu épitkezéshez hasznalhaték amelyek jo
zajszigetelést és specialis feltételeket igényelnek. Alkalmazhatok ra-
ktarak, hiitéhazak, és mas negativ hmérsékletii épiiletek esetében.

A termék jellemzoi:

> Maximalis standard hossz: 135 m, legfeljebb 15 m, de kivételes esetekben 17 m ho-
sszUsagu panelek is szallithatok;

> Ahészigeteld panel magja: PUR poliuretan hab vagy PIR poliizocianurdt; Méret tolerancia a SR EN 14509:2013 szabvénynak megfelelﬁen:

> Elére festett horganyzott acéllemez - poliészter festék vastagsaga 25 um, kilén-
féle mikroprofilokkal, véddfolidval mindkét oldalon. 0s7Usag mm x 5 mm

> A panelek kozotti mechanikus rogzités nagyfoku pontossagot biztosit az dsszes- Hosszlisag > 3000 mm +10 mm
zerelés soran. A zaro tomités pedig biztositja a hészigetelést illetve az illesztések Amerdlegestdl valé eltérés (AT
megfeleld csatlakozdsat;

> El6re gyartott elem, amely seqiti az épitési munkafolyamat iparositasat. Hasznos szélesség £9mm

Vastagsag (D) <100 mm 7 mm

Vastagsag (D) > 100 mm +2%
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POLAR

PAHTAMT THERMCEITLAHTE

A panelek belsd retegenek kialakitasakor
hasznalt anyagok tipologiaja

ASZFALTOS BITUMENES KARTON >

Hdszigeteld tetdpanel, egyik oldala PVC membran, a masik oldala elre
festett horganyzott lemez, a panel magja poliuretan hab.

Vizallositando tetdk esetében ajanlott.

« CENTEZIMAL ALUMINIUM

Hdszigeteld tetdpanel, egyik oldala hulldmos aluminium, a masik
oldala elgre festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretén
hab.

PVC MEMBRAN »

Hdszigeteld tetdpanel, egyik oldala PVC membran, a masik oldala eldre
festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretan hab.

Kis ejtésti tetdszerkezetekhez ajanlott.

« UVEGSZAL

Hdszigeteld tetdpanel, egyik oldala tivegszal, a mésik oldala elére
festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretan hab.

.- iy ! > - Agrdr és zootechnikai terileten hasznalt épitmények esetében
e .. ajanlott.
.

KRAFT PAPIR »

Hdszigeteld tetdpanel, egyik oldala kraft papir, a mésik oldala eldre
festett horganyzott acél lemez, a panel magja poliuretan hab.

|

RAL1015 RAL 3000 RAL3009 RAL5010 RAL6011 RAL6021 RAL7016 RAL8004 RAL8017 RAL9002 RAL 9006 RAL 9007
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Onfurd csavarok

Panel tipus Panelvastagsag Csavartipus
40 6,3 x62v16
50 6,3x82v16
Rejtett felfogatast fali panel 60 6,3x82v16
80 6,3x102v16 =
Rogzités 1.5mm - bmm vastagsé- 100 6,3x122v16 e -
g0 fém szerkezeten 30 6,3x102v16 :}}/ :
40 6,3x102v16 L) h\/
3 és 5 bardzdas tetdpanel L 0.3x122v16 -
60 6,3x122v16
80 6,3x152v16
100 6,3x172v16
Panel tipus Panelvastagsag Csavartipus
40 6,3x80v16
50 6,3x95v16
Rejtett felfogatast fali panel 60 6,3%95v16
80 6,3x115v16
Rogzités 3mm - 12mm vastagsé- 100 6,3x135v16
gu fém szerkezeten 30 6,3x115v16
40 6,3x115v16
, T 50 6,3x135v16
3 és 5 barazdds tetbpanel 60 6.3x135 V16
80 6,3x155v16
100 6,3x195v16
Panel tipus Panelvastagsag Csavartipus
40 6,3x100 GTW
50 6,3x100 GTW
Rejtett felfogatast fali panel 60 6,3x120 GTW
80 6,3x 140 GTW
o 100 6,3x160 GTW
Rogzités fa szerkezeteken 30 6,3x120 6T
40 6,3x140 GTW
, T 50 6,3x140 GTW
3 65 b bardzdas tetdpanel 60 6.3 %160 GTW
80 6,3x210 GTW
100 6,3x210 6TW
Panel tipus Panelvastagsag Csavartipus
40 6,3x 100 BS =
50 6,3x100 BS
Rejtett felfogatast fali panel 60 6,3x120BS
80 6,3x140BS
o 100 6,3x160 BS
Rogzités beton szerkezeten 30 6.3x 12085
40 6,3x 140 BS
, o 50 6,3x140BS
3 és b bardzdas tetdpanel 60 6.3x 160 B
80 6,3x160 BS
100 6,3x180 BS

/aro tomitesek
A szendvics tet6panelek végén lévé szabad részek, illetve a
fali panelek alsd és felsd véfének lezardsara szolgalnak.




Tetdablakok

Modularis hulldmos lapokbadl épllt tetérendszer, ahol egyszer(i megoldasokra van szikség és
ahol hosszu életettartam garantalt.

Alkalmasak ipari éplletek és raktarak tetéinek, fém és szendvicspanelekkel kombinalt megvila-
gitdsara fém panelekkel és szendvicspanellel.

A polikarbonat paneleket védofolia védi az UV sugdrzastol koextrizios folyamaton keresztil a
kovetkez6 tulajdonsagokkal rendelkeznek:

> Konnyen elhelyezheto;
> Kis suly;

> Nagyfoku atlatszosag;
> Hdszigetelés;

> Nincs belsd kondenzacig;

> 0ndll6 szerkezet;

> Torésallésag;

> TUz3ll6sag;

> Magas idgjarasallosag;

> Vegyszerekkel szembeni ellendllo képesség.

/

Szekcionalt
es tuzallo femajtok
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Fali és tetOpanelek csatlakozasainak
elfedesere hasznalt kiegeszitok
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Egeszsegugyi profilok

Olyan helyiségekben hasznaljak, ahol kilonleges h6- és higiéniai-egészségligyi kvetelmények alinak fenn.
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PAHTAMT THERMCEITLAHTE

A szendvicspanelek konnyen megsérilhetnek, ha nem
megfelelden kezelik dket gyartasi folyamattol az 6sszesze-
relgsig a kilonb6zé munkafolyamatok soran.

Csomagolas

A panelek csomag formajaban hagyjak el a gyartésort. A
csomagokban taldlhao panelek szama fligg a panel tipusa-
tol, vastagsagatol és hosszatol.

Védoréteg

A gyartds soran a panelek minkét fém oldalan laminalt ve-
dofolia réteget helyeznek el. Ez védi a panelek fellletét a
serulesektdl szallitas, tarolds es dsszeszereles soran. A folia
eqgy ideiglenes védelmi megoldas, mert iddjardsi hatasokra
illetve ha napsugdrzasnak van kitéve tul hosszu ideig, akkor
a folia hozzaragadhat a fémhez és nehezen eltdvolithatdva
valik. Ezért ajanlott a folidt, a gyartastdl szamitott legfeljebb
egy honapon belll vagy legkésdbb 3 hét napon torténd ta-
rolas utan eltavolitani.

A gyartas datumat az Ugyfélnek szallitott panelek csomago-
lasan, cimkeén adjak mea.

Panelek szallitasa

Ha a szallitast az Ugyfél biztositja, néhany alapvetd korll-
ményt figyelembe kell venni:

> A a panelcsomagok teherautoba rakoddsara targoncat
hasznal,

v

A paneleket csak tokeéletes mUszaki dllapotu jarmdvekkel
szallitjak;

v

A rakoddfellletnek egyenesnek és tisztanak kell lennie,
kiemelkedések vagy éles részek nélkdl;

Nyitott, ponyvas feélpotkocsik ajanlottak a szallitasra,
amelynek szélessége legaldabb 25 m, ugyanis zart pdtko-
csik esetében akadhatnak problémak két csomag bera-
koddasa sordn (mivel azok szélessége csak 1,2 m)

A panelcsomagokat (2 csomag) legaldbb 2 darab heved-
errel kell rogziteni ha azokat két sorban rakodjak, vagy
2 darab heveder ha egy sorban rakodjak. A csomagokat
szijakkal kell biztositani és egymastdl maximum 3 m ta-
volsagra elhelyezni.

A panelcsomagokat nem szallitjuk mas aruk tetejére he-
lyezve. Nagyon fontos, hogy a paneleket optimalis felté-
telek kozott szallitsak, kezeljék és taroljak, annak fenntart-
hatdsagdnak megdrzese érdekeben.

A gyartasi folyamat sordn a hészigeteld panelek fellletét
ideiglenes polietilén védofolia biztositja, amely foleg eszté-
tikai sérulésektdl véd és kontakt tapadassal rendelkezik.

A csomagolds, szallitds, kezelés és tarolds soran betartandd
altalanos biztonsagi szabalyok:

> FelUletek védelme kopasjelenségek ellen, kilondsen szal-
litds és kezelés kdzben;

v

v

v

> Védelem Utések és deformacidk ellen;
> Védelem az iddjarasi kortlmeényekbal kifolydlag vagy pa-
ralecsapodas utan lecsapodd nedvességtol;

> Kerllje a panelcsomagok tartoelemeinek maradando
alakvaltozasat.

CsSOMagolas * sza

: 3[litas
- kezeles « tarolas

CSOMAGOLAS

A paneleket rugalmas félidval csomagolva szallitjuk, po-
lisztirén allvanyon. A csomagban Iévé panelek szama fligg a
penelek méretétd! (vastagsagdtol, hosszatal), illetve a vevé
kérésetdl. Figyelembe vesszik azonban a gyartasi techno-
logia altal meghatarozott korlatozadsokat. A fali panelek szi-
nlkkel (szerelési oldaldval) felfelé helyezzik egymasra
SZALLITAS

A hdszigeteld panelek oldalso vagy felsd rakodasu teherau-
tokon szallithatok. Kulonleges rakodasi és szallitdsi kerések-
nek csaka vevd irasbeli kerelme alapjan tudunk eleget tenni
(ha vevd véllalja a teljes felelésséget).

A szallitas teljes ideje alatt a rakomany sértetlenségéért ki-
zardlag a szallito felel. Az aru dtvételekor a vevo koteles el-
lendrizni és ellenjegyezni a fuvarokmanyokon ha barmilyen
eltérést tapasztal a megrendelt és kiszallitott rakomannyal
kapocslatban.

KEZELES

Kirakodas el6tt ellendrizze a a hdszigeteld panelcsomagok
csomagolasat. A kirakodast motoros targoncaval vagy daru-
val végezze. Hasznaljon textil hevedereket és tavtarto léce-
ket amelyek minden oldalon meghaladjdk a panelek széles-
ségét legalabb b0mm-rel. A csomagokat egyesével pakolja
le fUggetlendl a panelek hosszatdl. A 6 m-nél rovidebb pa-
nelcsomagok villdstargoncaval vagy daruval mozgathatok,
textilfeszitdk segitségével. A 6 m-nél hosszabb panelcso-
magokat egyensuly daruval mozgassa, a textil feszitoket a
panelek szélétél maximum 3 m tdvolsagra helyezze.

A paneleket mozgatdsa dvatosan térténjen, hogy megaka-
dalyozza a felUletek sérulését. A paneleketrdl a csomagolast
emelés, és nem csusztatas utjan kell eltavolitani.

Az egyes panelek kezelésat, valamint a veéddfolia eltavoli-
tasat képzett személyzet végzi. Tilos a panelt egyik felénél
fogva emelni mivel fenndll annak a veszélye, hogy az levalik
a poliuretdn habmagrol. A dolgozoknak mindig vedokesz-
tydt kell viselnilk, hogy megakadalyozzak a vagott és kar-
colt séruleseket.

TAROLAS

Acsomagokat kemény egyenes és sima felUleteken taroljak,
hogy ne séruljenek a panelek. A panelcsomagokat csoma-
gok kissé megontve ajanlatos megtamasztani, hogy lehetd-
vé valjon az esetleges nedvesség tavozasa. A csomagokat
ne taroljak kozvetlentl a padléra helyezve, hanem fa vagy
polisztirén tartdelemeken. Abban az esetben ha a csoma-
gokat egymasra helyezik minél szélesebb tamasztékkal ren-
delkez0 fa vagy poliztirén tavtarto elemeket kell hasznalni.
Maximum 2 (kett&) panelcsomag helyezhetd egymasra. Ha
a fentebb leirt tarolasi feltételeket nem lehet megteremte-
ni tilos a csomagokat egymasra helyezni. Tilos kozvetlendl
a panelcsomagokra 1épni. A hosszabb ideig nyitott térben
tarolt panelcsomagokat az eséviz, o, szél vagy szennyezd-
dés elleni védelem érdekében megfelelé madon ponyvaval
takarja le. A megbontott csomagokat és az egyes paneleket
feszitd hevederekkel dvjuk az erds szél okozta sérulésektdl. A
sotét szinl paneleket dvjuk a kdzvetlen napsugarzastol.
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Sos. Pogonele, Nr. 12, Buzdu, Romania
0238726731, & 0238726730
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